
Anleitung zur Reinigung von Edelstahlspülen mit Steel Clean Creme
🧼 Warum sollten Sie Ihre Edelstahlspüle behandeln? Durch die tägliche Nutzung Ihrer
Spüle können weißliche, schillernde oder rostähnliche Flecken entstehen. Diese Anzeichen
deuten nicht auf eine schlechte Stahlqualität hin, sondern sind das Ergebnis von:
- Verdunstung von Wasser (mineralische Rückstände)
- Waschrückstände oder nicht richtig gespülte Produkte
- Kontakt mit Flüssigkeiten wie Salz, Zitronensaft, Tomatensaft oder Kochwasser

🔧 Was du brauchst
- ✅ Crema Steel Clean (Art. 8331 000)
- ✅ Foster Mikrofasertuch (Code 8333 000)
- ✅ Fließendes Wasser zum Spülen
- ✅ Trockenes Tuch zum abschließenden Trocknen

📝 Schritt-für-Schritt-Anleitung
- Gießen Sie eine ausreichende Menge Creme auf die zu behandelnde
Oberfläche



- Reiben Sie mit einem Mikrofasertuch kräftig und folgen Sie dabei der Bürstrichtung des Stahls.

Reiben Sie weiter, bis die Creme eine hellweiße, pudrige Schicht bildet.

- Während der Behandlung kann sich das Tuch dunkelgrau verfärben: Das ist normal und zeigt an,
dass die Creme wirkt.



- Gründlich mit Wasser abspülen, um alle Rückstände zu entfernen.

- Mit einem zweiten trockenen Mikrofasertuch trocknen.

🔁 Hartnäckige Flecken oder Korrosion (Lochfraß)
Bei punktueller Korrosion oder hartnäckigen Flecken kann die Behandlung mehrmals wiederholt
werden, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
ℹ️ Wichtige Hinweise
- Verwenden Sie keine Scheuerschwämme oder aggressive Produkte.
- Bewahren Sie die Creme außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Führen Sie die Behandlung regelmäßig durch, um den natürlichen Schutz des Stahls
aufrechtzuerhalten.
📦 Empfohlene Foster-Produkte
- Steel Clean – Code 8331 000
- Mikrofasertuch – Code 8333 000 🟢 Effektive Reinigung. Langanhaltender Schutz. Glänzen wie neu.

Weitere Informationen finden Sie unter www.fosterspa.com


